SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03 KONSTRUKCJE STALOWE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA OSIEDLU ORZESZKOWEJ
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
ADRES BUDOWY: UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 43, 22-400 ZAMOSC

DZ. NR 43/2, ARK. 39, OBREB 0001 ZAMOSC
066401_1.0001.AR_39.43/2, obreb Miasto Zamos¢

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcii
stalowych:

- Urzadzenia do gier sportowych: kosze, stupki do mocowania siatki, bramki

W zakres robét objety postepowaniem przetargowych wchodzi wykonanie i montaz elementéw stalowych.

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawione w STWIORB.

1.4  Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45262400-5 Wznoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Stal

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w Normach.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym

okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,

zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm.

Odbidr elementéw na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwomi wraz

z oSwiadczeniem wytwomi, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementow farbg

na elemencie.

22  taczniki

2.21 Spawanie

Do spawania konstrukgji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-

69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji stalowych narazonych na obcigzenia

statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaSwiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami

producenta.



222 Inne

W przypadku osprzetu sportowego producent powinien dostarczy¢ certyfikaty potwierdzajacy bezpieczenstwo zastosowanych

materiatow oraz produktu jako catosci oraz moZliwo$¢ jego zastosowania na obiekcie sportowym dostepnym dla dzieci.

2.3  Powloki malarskie

Wszystkie elementu zewnetrzne ocynkowane, dodatkowo pokryte powtokg malarska, wytyczne dla powtok malarskich wg

SST-04

24  Skiadowanie

a. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi
i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Elementy nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi.

b.  Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZA£ OZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w

STWIORB.

a. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikdw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Do bezpo$redniego montazu
elementéw stosowaé klucze oraz wiertarki do stali i do betonu

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych okre$lonych w STWIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51  Wymagania ogdlne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale srodkdw, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

52  Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3  Skiadanie

Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktoére po montazu bedq
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, scianek Srodnikéw | - 2 mm na dowolnym

odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16




5.4  Polaczenia spawane
a. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wkasciwych norm
spawalniczych.
b.  Wykonanie spoin.
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;
- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniegjsza;
- 5% —dla spoin czotowych
- 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubo$ci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
¢. Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin lub przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
d. Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$c¢,
braki przetopu, pecherze nalezy usunaé¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.5  Roboty zasadnicze w zakresie wykonania konstrukcji
W zakresie robét sktadajacych sig na wykonanie konstrukcji wehodzg nastepujace prace i czynnosci:
- trasowanie i ciecie elementdw i detali,
- trasowanie i wiercenie otwordw na $ruby,
- przygotowanie brzegéw do spawania,
- wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu elementéw,
- wykonanie koncowego spawania i przeszlifowania spoin,
- wykonanie koncowej kontroli i ksztattu elementow
- wykonanie kontroli jako$ci spoin,
- czyszczenie mechaniczne zespawanych elementdw przez piaskowanie lub $rutowanie do drugiego stopnia czystosci
5.6  Montaz
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia spawane wykonywac wg punktu 5.4.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan miejsc posadowienia oraz reperdéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych elementow,
- porédwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skladowania oraz
elementéw istniejacych.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2  Badanie jakosci materiatow

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt.2 i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbioér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
6.3  Badanie jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega:

- wiadciwo$ci wytrzymatosci i gatunku dostarczonego materiatu,

- wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalania,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia otwordw na $ruby,

- jakoSc¢ potaczen spawanych,

- jakoSc¢ czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

W trakcie montazu konstrukcji sprawdzeniu podlega:

- potozenie elementdéw pod wzgledem usytuowania, poziomu i pionu,

- Uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.
Jednostka obmiarowa robét objetych niniejsza Specyfikacja jest:

sztuka — pojedynczego elementu stalowego

llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora

nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8

9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1
1.

2.
3.

10.2

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

Normy
PN-B 06200:2002

PN-91/H-93010
PN-EN 10219-1:2006(U)

PN-EN 10219-2:2006(U)
PN-EN 10029:1999

PN-EN 10029:1999/Ap1:2003
PN-78/M-69011
PN-87/M-69008
PN-75/M-69014
PN-B-06200:2002

PN-92/H-01107
PN-91/M-69430

PN-74/M-69436
PN-EN SO 25817:2005 (U)

Inne dokumenty

Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe

Stal - Ksztattowniki walcowane na goraco.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej — Cze$¢ 1
Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej — Cze$¢ 2
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Blachy stalowe walcowane na goraco grubo$ci 3 mm i wigkszej — Tolerancje wymiaréw,
ksztattu i masy

Blachy stalowe walcowane na goraco grubo$ci 3 mm i wigkszej — Tolerancje wymiaréw,
ksztattu i masy. Zmiana Ap1

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych - Podziat i wymagania
Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych -
Przygotowanie brzegow do spawania.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Stal. Rodzaje dokumentdw kontrolnych

Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogoine
wymagania i badania

Elektrody stalowe do napawania

Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okre$lania poziomoéw jakosci wedtug
niezgodno$ci spawalniczych

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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